Table 2
	 
	Gneiss
	Mi-sch
	Amphibolite
	Silicate BIF
	Oxides BIF
	BIFs from other regions of Cameroon

	Sample
	MB 1
	NH 9
	MB 8
	A1
	B8
	MB 3
	B5
	D3
	B7
	MB 5
	MB9
	D6
	MB
	MET510
	LBR25
	KB1
	KB2
	MB021
	MY06
	MY031

	Major elements in wt% 
	

	SiO2 wt.%
	69.5
	66.2
	45.6
	48.1
	51.3
	42.7
	44
	48.9
	47.7
	39.7
	46.4
	31.4
	37.4
	50.25
	40.52
	42.5
	42.6
	5.88
	12.34
	36

	Al2O3
	15.9
	14.85
	12.5
	14.4
	15.65
	8.6
	7
	15.45
	0.98
	0.68
	0.83
	1.95
	1.08
	0.25
	0.32
	0.61
	0.86
	1.41
	0.56
	0.09

	Fe2O3
	2.85
	6.45
	20.6
	13.95
	12.9
	41.2
	43.2
	32
	52.4
	59.3
	52.1
	60.2
	60.36
	50.12
	57.30
	53.8
	52.3
	88.12
	78.96
	55.9

	CaO
	3.08
	2.84
	9.25
	11.15
	11.95
	0.66
	1.34
	1.47
	0.09
	<0.01
	0.04
	0.68
	0.02
	0.02
	0.01
	0.98
	0.99
	1.56
	0.01
	0.01

	MgO
	1.21
	2.49
	5.65
	8.47
	6.15
	2.31
	5.44
	3.62
	0.23
	0.05
	0.44
	5.68
	0.04
	<0.01
	0.07
	1.98
	1.96
	1.2
	0.44
	0.05

	Na2O
	5.01
	1.95
	2.06
	1.57
	0.88
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	<0.01
	0.04
	0.01
	0.01
	0.01
	0.03
	0.03
	0.32
	1.42
	1.11

	K2O
	1.41
	3.77
	1.1
	0.26
	0.53
	0.01
	0.01
	0.02
	0.02
	0.01
	0.01
	0.02
	0.1
	0.01
	0.01
	0.02
	0.09
	0.81
	1.22
	0.88

	Cr2O3
	0.04
	0.01
	0.01
	0.05
	0.05
	0.03
	0.05
	0.03
	<0.01
	0.05
	0.05
	0.02
	0.04
	<0.002
	
	<0.01
	0.01
	
	
	<0.002

	TiO2
	0.24
	0.79
	1.93
	0.98
	1.15
	0.57
	0.55
	0.44
	0.12
	0.07
	0.26
	0.51
	0.03
	<0.01
	0.01
	0.06
	0.07
	0.05
	2
	2

	MnO
	0.02
	0.12
	0.27
	0.21
	0.19
	0.16
	0.27
	0.17
	0.11
	0.03
	0.08
	0.2
	0.02
	0.02
	0.03
	0.04
	0.04
	0.03
	2.23
	2.2

	P2O5
	0.08
	0.19
	0.16
	0.08
	0.08
	0.18
	0.22
	0.07
	0.16
	0.08
	0.19
	0.24
	0.09
	0.07
	0.17
	0.22
	0.28
	0.11
	0.01
	0.01

	LOI
	0.75
	1.15
	1.19
	0.17
	0.18
	3.61
	-1.09
	-0.45
	-0.71
	-0.41
	-0.73
	-0.71
	0.73
	-0.7
	1.55
	ND
	ND
	0.2
	0.66
	1.55

	Total
	100.35
	100.88
	100.32
	99.39
	101
	100.05
	101
	101.73
	101.73
	99.61
	99.62
	100.42
	
	99.99
	100.00
	99.37
	98.07
	99.69
	99.85
	99.8

	Trace elements in ppm
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ba
	1535
	724
	512
	34.5
	63.9
	50.8
	7.3
	27.8
	70.8
	12.8
	103.5
	117
	154.2
	12
	
	54.1
	135.5
	201.1
	3.08
	1.38

	Ag
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	0.13
	<0.1
	
	
	
	
	
	 

	As
	<5
	<5
	<5
	5
	7
	5
	6
	7
	6
	<5
	<5
	7
	0.73
	1.4
	
	
	
	
	
	 

	Cd
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	0.6
	0.6
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	0.05
	<0.1
	
	
	
	
	
	 

	Co
	8
	17
	53
	52
	51
	10
	51
	15
	34
	<1
	5
	17
	1.75
	0.7
	0.00
	6
	7
	373
	112
	114.8

	Cr
	310
	90
	90
	330
	370
	230
	400
	230
	20
	350
	340
	140
	
	
	3.65
	30
	40
	2.73
	1.86
	5.26

	Cs
	0.15
	7.43
	0.03
	0.52
	0.06
	0.02
	0.02
	0.01
	0.08
	0.06
	0.13
	0.24
	0.21
	<0.1
	0.00
	0.06
	0.13
	0.09
	0.31
	0.12

	Cu
	10
	36
	143
	104
	26
	44
	227
	38
	31
	15
	15
	40
	4.13
	1.9
	
	3
	5
	5.91
	244.7
	8.03

	Ga
	16.5
	20.3
	18.7
	16.2
	17.2
	24.7
	21.1
	10.5
	12.3
	6.7
	7.7
	12.8
	1.59
	
	
	4.9
	5
	0.7
	20.65
	2.21

	Hf
	3.3
	5.9
	2.7
	1.9
	1.9
	0.6
	1
	2.4
	1
	0.2
	0.2
	1.5
	0.21
	<0.1
	
	<0.20
	<0.20
	0.85
	0.18
	0.18

	Ho
	0.08
	1.32
	1.38
	0.85
	1.17
	0.58
	0.98
	0.75
	8.97
	0.05
	0.7
	7.84
	0.29
	0.49
	0.01
	0.5
	0.85
	0.45
	
	0.03

	Li
	20
	60
	10
	10
	<10
	<10
	<10
	<10
	10
	<10
	<10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Mo
	1
	1
	1
	<1
	<1
	2
	<1
	1
	1
	<1
	4
	1
	0.3
	0.4
	
	
	
	
	
	 

	Nb
	1.7
	14.5
	9.5
	3.3
	2.3
	3.3
	6.6
	5.8
	2.4
	3.2
	1.6
	3.6
	0.45
	0.3
	
	0.6
	0.7
	1.38
	6.25
	4.41

	Ni
	30
	42
	86
	146
	123
	33
	335
	38
	81
	<1
	23
	55
	3.75
	<20
	
	21
	25
	6.92
	12.88
	23.29

	Pb
	11
	22
	5
	7
	10
	4
	3
	6
	6
	5
	9
	7
	0.58
	1
	0.19
	2
	<2.00
	0.48
	3.56
	1.9

	Rb
	15.8
	142
	23
	6.9
	4.7
	0.4
	0.4
	0.6
	0.9
	0.2
	0.3
	3.7
	2.03
	0.6
	0.04
	1
	8.2
	2.72
	5.83
	4.34

	Sc
	2
	13
	40
	41
	43
	21
	18
	15
	2
	2
	3
	14
	1.42
	
	
	2
	2
	1.89
	2
	1.08

	Sn
	<1
	2
	1
	1
	<1
	<1
	1
	<1
	3
	3
	1
	1
	0.5
	
	
	
	
	
	
	 

	Sr
	482
	203
	94.4
	51
	117
	5.4
	12.7
	3.4
	4.5
	1.7
	30.5
	10.2
	31.75
	4.1
	0.20
	24.7
	29.7
	24.51
	2.15
	0.73

	Ta
	0.1
	1.2
	0.9
	0.2
	0.1
	0.4
	0.6
	0.6
	0.1
	0.8
	0.1
	0.2
	0.05
	<0.1
	
	
	
	
	
	 

	Tb
	0.09
	1.07
	1.15
	0.54
	0.77
	0.46
	0.71
	0.61
	8.26
	0.04
	0.88
	7.27
	0.19
	0.31
	0.01
	0.46
	0.67
	0.46
	0.02
	0.04

	Th
	0.76
	12.6
	1.42
	0.73
	0.17
	0.43
	2.64
	12.9
	1.52
	0.82
	0.54
	0.82
	0.28
	0.4
	0.24
	0.19
	0.62
	0.26
	0.09
	0.62

	Tl
	<0.5
	0.7
	<0.5
	<10
	<10
	<0.5
	<10
	<10
	<10
	<0.5
	<0.5
	<10
	0.05
	
	
	
	
	
	
	 

	U
	0.34
	2.79
	0.5
	1.06
	0.06
	0.33
	0.28
	0.95
	0.21
	0.34
	0.33
	0.32
	0.36
	0.1
	0.04
	0.07
	0.1
	0.17
	0.07
	1.4

	V
	30
	118
	481
	324
	340
	186
	163
	102
	21
	<5
	43
	157
	13.33
	8
	0.84
	14
	15
	15.71
	96.47
	12.42

	W
	<1
	1
	<1
	<1
	<1
	1
	<1
	1
	<1
	<1
	1
	2
	1.48
	<0.5
	0.01
	
	
	
	
	 

	Zn
	34
	98
	152
	92
	92
	61
	169
	73
	62
	27
	62
	71
	2
	2
	1.12
	12
	16
	2.4
	104.9
	17.08

	Zr
	159
	231
	110
	62
	66
	18
	31
	86
	42
	11
	8
	75
	7.28
	8.5
	0.02
	4
	4
	16.35
	42.22
	41.17

	La
	29.2
	50.5
	19.9
	3.3
	3.7
	21.1
	14.4
	33
	351
	4.9
	106
	239
	2.88
	5.9
	0.18
	15.2
	17.9
	10.85
	0.22
	0.95

	Ce
	42.9
	100.5
	28.9
	8.1
	8
	37.9
	27.4
	58.1
	76.2
	7.2
	68.6
	56.7
	4.65
	12.8
	0.60
	20
	22.3
	17.53
	0.61
	2.44

	Pr
	3.63
	11.9
	5.18
	1.34
	1.27
	4.19
	3.79
	7.48
	93.4
	0.83
	18.4
	75.6
	0.64
	1.79
	0.04
	4.1
	4.27
	2.1
	0.07
	0.17

	Nd
	12.3
	45.6
	22
	6.6
	8.4
	14.4
	15.9
	27.8
	323
	2.7
	60
	318
	2.62
	7.3
	0.16
	17.1
	18.3
	8.82
	0.27
	0.66

	Sm
	1.39
	9.55
	6.05
	2.37
	2.81
	3.21
	3.9
	5.45
	61.5
	0.39
	9.91
	61.2
	0.69
	1.56
	0.04
	3.58
	4.23
	1.45
	0.08
	0.16

	Eu
	0.83
	1.6
	1.45
	0.89
	1.12
	0.57
	0.59
	1.14
	15.9
	0.12
	2.34
	15.45
	0.44
	0.62
	0.01
	1.05
	1.22
	0.71
	0.01
	0.07

	Gd
	0.82
	8.03
	7.31
	3.16
	4.26
	2.7
	4.37
	4.14
	55
	0.26
	6.32
	54.4
	1.04
	1.75
	0.04
	3.14
	4.59
	2.16
	0.07
	0.16

	Tb
	0.09
	1.07
	1.15
	0.54
	0.77
	0.46
	0.71
	0.61
	8.26
	0.04
	0.88
	7.27
	0.19
	0.31
	0.01
	0.46
	0.67
	0.46
	0.02
	0.04

	Dy
	0.4
	6.67
	7.6
	4.04
	5.29
	2.63
	4.35
	3.59
	47
	0.36
	4.77
	40.5
	1.25
	2.04
	0.04
	2.67
	3.97
	2.33
	0.1
	0.2

	Y
	1.8
	35.5
	43.6
	21.5
	28.4
	14.7
	25.2
	19
	192
	1
	17.2
	184
	10.87
	16.5
	0.25
	13.7
	26.3
	20.15
	2.68
	2.76

	Ho
	0.08
	1.32
	1.38
	0.85
	1.17
	0.58
	0.98
	0.75
	8.97
	0.05
	0.7
	7.84
	0.29
	0.49
	0.01
	0.5
	0.85
	0.45
	
	0.03

	Er
	0.19
	3.7
	4.43
	2.47
	3.42
	1.86
	2.9
	2.08
	23.6
	0.12
	1.82
	19.15
	0.91
	1.48
	0.01
	1.37
	2.17
	1.43
	0.06
	0.09

	Tm
	0.02
	0.48
	0.68
	0.35
	0.44
	0.27
	0.41
	0.29
	3.12
	0.03
	0.23
	2.32
	0.16
	0.22
	0.00
	0.2
	0.32
	0.19
	0.01
	0.01

	Yb
	0.11
	3.52
	4.39
	2.35
	3.31
	1.93
	2.84
	2.1
	21
	0.29
	1.71
	14.85
	0.89
	1.42
	0.02
	1.24
	1.75
	1.2
	0.07
	0.1

	Lu
	0.01
	0.54
	0.6
	0.35
	0.45
	0.27
	0.45
	0.29
	2.78
	0.03
	0.2
	2
	0.15
	0.23
	0.00
	0.17
	0.27
	0.29
	0.02
	0.03

	SREE
	92
	245
	111
	37
	44
	92
	83
	147
	1091
	17
	282
	914
	17
	38
	1
	71
	83
	50
	2
	5

	Y/P2O5
	23
	187
	273
	269
	355
	82
	115
	271
	1200
	13
	91
	767
	121
	236
	1
	62
	94
	183
	268
	276

	Y/Ho
	22.50
	26.89
	31.59
	25.29
	24.27
	25.34
	25.71
	25.33
	21.40
	20.00
	24.57
	23.47
	37.48
	33.67
	32.73
	27.40
	30.94
	44.78
	
	92.00

	(Eu/Eu*)CN
	2.95
	0.69
	0.83
	1.24
	1.23
	0.74
	0.54
	0.91
	1.04
	1.43
	1.12
	1.02
	1.97
	1.43
	1.15
	1.19
	1.05
	1.52
	0.51
	1.66

	(Ce/Ce*)CN
	0.97
	0.95
	0.66
	0.89
	0.86
	0.93
	0.86
	0.86
	0.10
	0.83
	0.36
	0.10
	0.79
	0.91
	1.59
	0.59
	0.59
	0.85
	1.14
	1.41

	(Sm/Yb)CN
	13.57
	2.91
	1.48
	1.08
	0.91
	1.79
	1.47
	2.79
	3.14
	1.44
	6.22
	4.42
	0.83
	1.18
	2.37
	3.10
	2.60
	1.30
	1.23
	1.72

	(Sm/Yb)SN
	6.42
	1.38
	0.70
	0.51
	0.43
	0.85
	0.70
	1.32
	1.49
	0.68
	2.94
	2.09
	0.39
	0.56
	1.12
	1.47
	1.23
	0.61
	0.58
	0.81

	(Eu/Sm)SN
	3.07
	0.86
	1.23
	1.93
	2.05
	0.91
	0.78
	1.07
	1.33
	1.58
	1.21
	1.30
	3.28
	2.04
	1.66
	1.51
	1.48
	2.52
	0.64
	2.25

	(Pr/Yb)SN
	10.54
	1.08
	0.38
	0.18
	0.12
	0.69
	0.43
	1.14
	1.42
	0.91
	3.44
	1.63
	0.23
	0.40
	0.78
	1.06
	0.78
	0.56
	0.32
	0.54

	(Tb/Yb)SN
	2.98
	1.11
	0.95
	0.84
	0.85
	0.87
	0.91
	1.06
	1.43
	0.50
	1.87
	1.78
	0.78
	0.80
	1.49
	1.35
	1.39
	1.40
	1.04
	1.46

	(Eu/Eu*)SN
	3.38
	0.86
	1.07
	1.61
	1.61
	0.91
	0.70
	1.10
	1.29
	1.69
	1.31
	1.27
	2.59
	1.83
	1.47
	1.48
	1.35
	2.00
	0.63
	2.11

	(Ce/Ce*)SN
	1.17
	0.94
	0.69
	0.94
	2.52
	0.91
	0.88
	0.83
	0.08
	0.83
	0.36
	0.09
	0.86
	0.85
	1.61
	0.59
	0.66
	1.02
	0.97
	1.61

	(La/La*)SN
	1.51
	0.98
	1.13
	1.31
	-1.51
	0.96
	1.08
	0.96
	0.72
	1.05
	1.02
	0.90
	1.20
	0.87
	1.03
	1.04
	1.26
	1.47
	0.73
	1.32

	(Y/Y*)SN
	0.80
	0.95
	1.07
	0.93
	0.91
	0.95
	0.97
	0.92
	0.74
	0.58
	0.74
	0.82
	1.44
	1.31
	1.19
	0.94
	1.14
	1.57
	9.29
	2.80

	K/Rb
	741
	220
	397
	313
	936
	208
	208
	277
	184
	415
	277
	45
	409
	138
	1977
	166
	91
	2472
	1737
	1683

	Pr/Pr*
	0.93
	1.03
	1.21
	1.08
	0.91
	1.06
	1.07
	3.50
	1.11
	1.69
	1.09
	3.31
	1.08
	1.09
	0.79
	1.30
	1.24
	0.99
	1.01
	0.79


(Ce/Ce*)SN = CePAAS / (2PrPAAS-NdPAAS). (Y/Y* = 2YPAAS / (DyPAAS +HoPAAS). (La/La*)SN = LaPAAS / (3PrPAAS-2NdPAAS) (Bolhar et al.. 2004).  (Eu/Eu*)SN = EuPAAS / (0.67SmPAAS + 0.33TbPAAS). (Pr/Pr*) = PrPAAS / (CePAAS x NdPAAS)1/2  (Bau and Dulski. 1996).
